TESTRAPPORT
Mikro Vision Health Care Moppe

Testtype: Bakterieopsamling (mikroorganismer)
ISO standard: 6330:2021
Rapportnr: DL-20230713-6

Udfgrelsesdato: 05.06.2023
Udstedelsesdato: 13.07.2023

Mikro Vision Health Care Moppe

FA-29-33-HC
FA-43-47-HC
FA-62-66-HC

Se testresultatet pa naeste side

Nordisk Microfiber ApS
Agerhatten 27A

5220 Odense S@

65 98 20 40
info@nordiskmicrofiber.dk

www.nordiskmicrofiber.dk




TESTRESULTAT
Mikro Vision Health Care Moppe

Opsamlingsrate (%) For vask: 99,9%
Efter vask (300 vaske): 99,7%
Testbakterie Gule stafylokokker (mikroorganismer).

Findes bl.a. i kekken og pa kekkenredskaber
samt i fedevarer og mejeriprodukter.
Fordrsager: opkast, fedevareforgiftning og diarré.

Art. nr. FA-29-33-HC, FA-43-47-HC, FA-62-66-HC

For aftgrring: Efter aftarring:

Bakterie
Gule stafylokokker

Bakterie
Gule stafylokokker

Udregning af kludens evne til at opsamle bakterier og mikroorganismer:

Opsamlingsrate =[(M,-M )/ M,] x 100
M, = Gennemsnit af bakteriemaengden pa testoverfladen fgr opsamlingen
(Maengden af bakterier som blev spredt ud pa overfladen)

M_= Gennemsnit af bakteriemaengden pa testoverfladen efter aftgrring.
(Meengden af bakterier pa overfladen efter aftarring)

Nordisk Microfiber ApS 6598 20 40

Agerhatten 27A info@nordiskmicrofiber.dk
5220 Odense S@ www.nordiskmicrofiber.dk




TESTMETODE
Mikro Vision Health Care Moppe

Testvilkar:

Vandmaengde 1:1 af produktets veegt
Belastning 2 kg
Testoverflade Vinyl (voksbelagt)
Aftgrringslaengde 30cm
Vaskning Industri vaskemaskine, 90 °C
Alkalisk vaskemiddel
Antal vaske: 300

I Bakteriekulturoplgsning(1.0 ml)

I
: (= bakterie + neeringsstofsmedigp :
L o e e e mmmmmm o 1 _ Belastning - —
Aftgrring (30cm) 2.0kg Fugtig tilstand

(tilfert vand svarende til 1:1
HE Produkt <J_

af produktets veegt)
10cm*10cm

Overflade (= Vinyl)

KONKLUSION
Mikro Vision Healh Care Moppe har en dokumenteret opsamling af mikroorganismer pa min. 99,7%.

Testens resultat er baseret pa test med bakterier inden for gruppen mikroorganismer,

hvor vira ogsa indgdr som en del af denne gruppe pa grund af deres starrelse.

Nar microfiberprodukters evne til at opsamle mikroorganismer testes, er starrelsen pa testobjektet
afgerende, og dermed ikke hvorvidt mikroorganismen er en bakterie eller virus. Microfiber skelner ikke
mellem mikroorganismetyperne, nar de opsamler dem. Microfibers evne til at opsamle mikroorganismer
varierer fra produkt til produkt.

Der testes altid med bakterier inden for mikroorganismer, og det ger der af to arsager:

1) Bakterier udger den stgrste sundhedsrisiko, da de formerer og udvikler sig pa overfladen over tid.
Vira forsvinder af sig selv efter et vis antal timer.

2) Bakterier er mere sikkert at anvende, og de er mere tilgaengelige som testobjekter.

Nordisk Microfiber ApS 6598 20 40

Agerhatten 27A info@nordiskmicrofiber.dk
5220 Odense S@ www.nordiskmicrofiber.dk




TESTRAPPORT
Mikro Vision Moppe Heavy Duty

Testtype: Bakterieopsamling (mikroorganismer)
ISO standard: 6330:2021
Rapportnr: DL-20230713-8

Udfgrelsesdato: 05.06.2023
Udstedelsesdato: 13.07.2023

Mikro Vision Moppe Heavy Duty

FA-43-47-HD

Se testresultatet pa naeste side

Nordisk Microfiber ApS
Agerhatten 27A

5220 Odense S@

65 98 20 40
info@nordiskmicrofiber.dk

www.nordiskmicrofiber.dk




TESTRESULTAT
Mikro Vision Moppe Heavy Duty

Opsamlingsrate (%) For vask: 99,9%
Efter vask (300 vaske): 98,9%
Testbakterie Gule stafylokokker (mikroorganismer).

Findes bl.a. i kekken og pa kekkenredskaber
samt i fedevarer og mejeriprodukter.
Fordrsager: opkast, fedevareforgiftning og diarré.

Art. nr. FA-43-47-HD

For aftgrring: Efter aftarring:

Bakterie
Gule stafylokokker

Bakterie
Gule stafylokokker

Udregning af kludens evne til at opsamle bakterier og mikroorganismer:

Opsamlingsrate =[(M,-M )/ M,] x 100
M, = Gennemsnit af bakteriemaengden pa testoverfladen fgr opsamlingen
(Maengden af bakterier som blev spredt ud pa overfladen)

M_= Gennemsnit af bakteriemaengden pa testoverfladen efter aftgrring.
(Meengden af bakterier pa overfladen efter aftarring)

Nordisk Microfiber ApS 6598 20 40

Agerhatten 27A info@nordiskmicrofiber.dk

5220 Odense S@ www.nordiskmicrofiber.dk



TESTMETODE
Mikro Vision Moppe Heavy Duty

Testvilkar:

Vandmaengde 1:1 af produktets veegt
Belastning 2 kg
Testoverflade Vinyl (voksbelagt)
Aftgrringslaengde 30cm
Vaskning Industri vaskemaskine, 90 °C
Alkalisk vaskemiddel
Antal vaske: 300

I Bakteriekulturoplgsning(1.0 ml)

I

: (= bakterie + neeringsstofsmedigp :

L o e e e mmmmmm o 1 _ Belastning - —
Aftgrring (30cm) 2.0kg Fugtig tilstand

(tilfert vand svarende til 1:1
HE Produkt <J_

af produktets veegt)
10cm*10cm

Overflade (= Vinyl)

KONKLUSION

Mikro Vision Moppe Heavy Duty har en dokumenteret opsamling af mikroorganismer pa min.
98,9%.

Testens resultat er baseret pa test med bakterier inden for gruppen mikroorganismer,

hvor vira ogsa indgar som en del af denne gruppe pa grund af deres starrelse.

Nar microfiberprodukters evne til at opsamle mikroorganismer testes, er starrelsen pa testobjektet
afgerende, og dermed ikke hvorvidt mikroorganismen er en bakterie eller virus. Microfiber skelner ikke
mellem mikroorganismetyperne, nar de opsamler dem. Microfibers evne til at opsamle mikroorganismer
varierer fra produkt til produkt.

Der testes altid med bakterier inden for mikroorganismer, og det ger der af to arsager:

1) Bakterier udger den starste sundhedsrisiko, da de formerer og udvikler sig pa overfladen over tid.
Vira forsvinder af sig selv efter et vis antal timer.

2) Bakterier er mere sikkert at anvende, og de er mere tilgaengelige som testobjekter.

Nordisk Microfiber ApS 6598 20 40

Agerhatten 27A info@nordiskmicrofiber.dk
5220 Odense S@ www.nordiskmicrofiber.dk




TESTRAPPORT
Mikro Vision Moppe

Testtype: Bakterieopsamling (mikroorganismer)
ISO standard: 6330:2021
Rapportnr: DL-20230713-1

Udfgrelsesdato: 05.06.2023
Udstedelsesdato: 13.07.2023

Mikro Vision Moppe

FA-24-27-B
FA-29-33-B
FA-43-47-B
FA-62-66-B

Se testresultatet pa naeste side

Nordisk Microfiber ApS 6598 20 40

Agerhatten 27A info@nordiskmicrofiber.dk
5220 Odense S@ www.nordiskmicrofiber.dk




TESTRESULTAT
Mikro Vision Moppe

Opsamlingsrate (%) For vask: 99,9%
Efter vask (300 vaske): 99,9%
Testbakterie Gule stafylokokker (mikroorganismer).

Findes bl.a. i kekken og pa kekkenredskaber
samt i fedevarer og mejeriprodukter.
Fordrsager: opkast, fedevareforgiftning og diarré.

Art. nr. FA-43-47-B, FA-24-27-B, FA-29-33-B, FA-62-66-B,

For aftgrring: Efter aftarring:

Bakterie
Gule stafylokokker

Bakterie
Gule stafylokokker

Udregning af kludens evne til at opsamle bakterier og mikroorganismer:

Opsamlingsrate =[(M,-M )/ M,] x 100
M, = Gennemsnit af bakteriemaengden pa testoverfladen fgr opsamlingen
(Maengden af bakterier som blev spredt ud pa overfladen)

M_= Gennemsnit af bakteriemaengden pa testoverfladen efter aftgrring.
(Meengden af bakterier pa overfladen efter aftarring)

Nordisk Microfiber ApS 6598 20 40

Agerhatten 27A info@nordiskmicrofiber.dk
5220 Odense S@ www.nordiskmicrofiber.dk




TESTMETODE
Mikro Vision Moppe

Testvilkar:

Vandmaengde 1:1 af produktets veegt
Belastning 2 kg
Testoverflade Vinyl (voksbelagt)
Aftgrringslaengde 30cm
Vaskning Industri vaskemaskine, 90 °C
Alkalisk vaskemiddel
Antal vaske: 300

I Bakteriekulturoplgsning(1.0 ml)

I

: (= bakterie + neeringsstofsmedigp :

L o e e e mmmmmm o 1 . Belastning - —
Aftgrring (30cm) 2.0kg Fugtig tilstand

(tilfert vand svarende til 1:1
] Produkt <J_

af produktets veegt)
10cm*10cm

Overflade (= Vinyl)

KONKLUSION
Mikro Vision Moppe har en dokumenteret opsamling af mikroorganismer pa min. 99,9%.

Testens resultat er baseret pa test med bakterier inden for gruppen mikroorganismer,

hvor vira ogsa indgdr som en del af denne gruppe pa grund af deres starrelse.

Nar microfiberprodukters evne til at opsamle mikroorganismer testes, er starrelsen pa testobjektet
afgerende, og dermed ikke hvorvidt mikroorganismen er en bakterie eller virus. Microfiber skelner ikke
mellem mikroorganismetyperne, nar de opsamler dem. Microfibers evne til at opsamle mikroorganismer
varierer fra produkt til produkt.

Der testes altid med bakterier inden for mikroorganismer, og det ger der af to arsager:

1) Bakterier udger den starste sundhedsrisiko, da de formerer og udvikler sig pa overfladen over tid.
Vira forsvinder af sig selv efter et vis antal timer.

2) Bakterier er mere sikkert at anvende, og de er mere tilgaengelige som testobjekter.

Nordisk Microfiber ApS 6598 20 40

Agerhatten 27A info@nordiskmicrofiber.dk
5220 Odense S@ www.nordiskmicrofiber.dk




TESTRAPPORT
Micro Cleany Moppe

Testtype: Bakterieopsamling (mikroorganismer)

ISO standard: 6330:2021
Rapportnr: DL-20230713-5
Udferelsesdato: 05.06.2023
Udstedelsesdato: 13.07.2023

Micro Cleany Moppe

FV-23-A
FV-28-32-G

Se testresultatet pa naeste side

Nordisk Microfiber ApS
Agerhatten 27A

5220 Odense S@

65 98 20 40
info@nordiskmicrofiber.dk

www.nordiskmicrofiber.dk




TESTRESULTAT
Micro Cleany Moppe

Opsamlingsrate (%) For vask: 99,9%
Efter vask (300 vaske): 99,9%
Testbakterie Gule stafylokokker (mikroorganismer).

Findes bl.a. i kekken og pa kekkenredskaber
samt i fedevarer og mejeriprodukter.
Fordrsager: opkast, fedevareforgiftning og diarré.

Art. nr. FV-23-A, FV-28-32-G

For aftgrring: Efter aftarring:

Bakterie
Gule stafylokokker

Bakterie
Gule stafylokokker

Udregning af kludens evne til at opsamle bakterier og mikroorganismer:

Opsamlingsrate =[(M,-M )/ M,] x 100
M, = Gennemsnit af bakteriemaengden pa testoverfladen fgr opsamlingen
(Maengden af bakterier som blev spredt ud pa overfladen)

M_= Gennemsnit af bakteriemaengden pa testoverfladen efter aftgrring.
(Meengden af bakterier pa overfladen efter aftarring)

Nordisk Microfiber ApS 6598 20 40

Agerhatten 27A info@nordiskmicrofiber.dk

5220 Odense S@ www.nordiskmicrofiber.dk



TESTMETODE
Micro Cleany Moppe

Testvilkar:

Vandmaengde 1:1 af produktets veegt
Belastning 2 kg
Testoverflade Vinyl (voksbelagt)
Aftgrringslaengde 30cm
Vaskning Industri vaskemaskine, 90 °C
Alkalisk vaskemiddel
Antal vaske: 300

I Bakteriekulturoplgsning(1.0 ml)

I
: (= bakterie + neeringsstofsmedigp :
L o e e e mmmmmm o 1 . Belastning - —
Aftgrring (30cm) 2.0kg Fugtig tilstand

(tilfert vand svarende til 1:1
] Produkt <J_

af produktets veegt)
10cm*10cm

Overflade (= Vinyl)

KONKLUSION
Micro Cleany Moppe har en dokumenteret opsamling af mikroorganismer pa min. 99,9%.

Testens resultat er baseret pa test med bakterier inden for gruppen mikroorganismer,

hvor vira ogsa indgdr som en del af denne gruppe pa grund af deres starrelse.

Nar microfiberprodukters evne til at opsamle mikroorganismer testes, er starrelsen pa testobjektet
afgerende, og dermed ikke hvorvidt mikroorganismen er en bakterie eller virus. Microfiber skelner ikke
mellem mikroorganismetyperne, nar de opsamler dem. Microfibers evne til at opsamle mikroorganismer
varierer fra produkt til produkt.

Der testes altid med bakterier inden for mikroorganismer, og det ger der af to arsager:

1) Bakterier udger den stgrste sundhedsrisiko, da de formerer og udvikler sig pa overfladen over tid.
Vira forsvinder af sig selv efter et vis antal timer.

2) Bakterier er mere sikkert at anvende, og de er mere tilgaengelige som testobjekter.

Nordisk Microfiber ApS 6598 20 40

Agerhatten 27A info@nordiskmicrofiber.dk
5220 Odense S@ www.nordiskmicrofiber.dk




TESTRAPPORT

High Performance Moppe

Testtype: Bakterieopsamling (mikroorganismer)

ISO standard: 6330:2021
Rapportnr: DL-20230713-10
Udferelsesdato: 05.06.2023
Udstedelsesdato: 13.07.2023

High Performance Moppe

FX-25-80
FX-30-95
FX-40-110
FX-60-145

Se testresultatet pa naeste side

Nordisk Microfiber ApS
Agerhatten 27A

5220 Odense S@

65 98 20 40
info@nordiskmicrofiber.dk

www.nordiskmicrofiber.dk




TESTRESULTAT
High Performance Moppe

Opsamlingsrate (%) For vask: 99,9%
Efter vask (300 vaske): 98,9%
Testbakterie Gule stafylokokker (mikroorganismer).

Findes bl.a. i kekken og pa kekkenredskaber
samt i fedevarer og mejeriprodukter.
Fordrsager: opkast, fedevareforgiftning og diarré.

Art. nr. FX-25-80, FX-30-95, FX-40-110, FX-60-145

For aftgrring: Efter aftarring:

Bakterie
Gule stafylokokker

Bakterie
Gule stafylokokker

Udregning af kludens evne til at opsamle bakterier og mikroorganismer:

Opsamlingsrate =[(M,-M )/ M,] x 100
M, = Gennemsnit af bakteriemaengden pa testoverfladen fgr opsamlingen
(Maengden af bakterier som blev spredt ud pa overfladen)

M_= Gennemsnit af bakteriemaengden pa testoverfladen efter aftgrring.
(Meengden af bakterier pa overfladen efter aftarring)

Nordisk Microfiber ApS 6598 20 40

Agerhatten 27A info@nordiskmicrofiber.dk
5220 Odense S@ www.nordiskmicrofiber.dk




TESTMETODE
High Performance Moppe

Testvilkar:

Vandmaengde 1:1 af produktets veegt
Belastning 2 kg
Testoverflade Vinyl (voksbelagt)
Aftgrringslaengde 30cm
Vaskning Industri vaskemaskine, 90 °C
Alkalisk vaskemiddel
Antal vaske: 300

I Bakteriekulturoplgsning(1.0 ml)

I
: (= bakterie + neeringsstofsmedigp :
L o e e e mmmmmm o 1 . Belastning - —
Aftgrring (30cm) 2.0kg Fugtig tilstand

(tilfert vand svarende til 1:1
] Produkt <J_

af produktets veegt)
10cm*10cm

Overflade (= Vinyl)

KONKLUSION
High Performance Moppe har en dokumenteret opsamling af mikroorganismer pa min. 98,9%.

Testens resultat er baseret pa test med bakterier inden for gruppen mikroorganismer,

hvor vira ogsa indgdr som en del af denne gruppe pa grund af deres starrelse.

Nar microfiberprodukters evne til at opsamle mikroorganismer testes, er starrelsen pa testobjektet
afgerende, og dermed ikke hvorvidt mikroorganismen er en bakterie eller virus. Microfiber skelner ikke
mellem mikroorganismetyperne, nar de opsamler dem. Microfibers evne til at opsamle mikroorganismer
varierer fra produkt til produkt.

Der testes altid med bakterier inden for mikroorganismer, og det ger der af to arsager:

1) Bakterier udger den stgrste sundhedsrisiko, da de formerer og udvikler sig pa overfladen over tid.
Vira forsvinder af sig selv efter et vis antal timer.

2) Bakterier er mere sikkert at anvende, og de er mere tilgaengelige som testobjekter.

Nordisk Microfiber ApS 6598 20 40

Agerhatten 27A info@nordiskmicrofiber.dk
5220 Odense S@ www.nordiskmicrofiber.dk




TESTRAPPORT

Tentax Ultra Shine Klud

Testtype: Bakterieopsamling (mikroorganismer)

ISO standard: 6330:2021
Rapportnr: DL-20230713-3
Udferelsesdato: 05.06.2023
Udstedelsesdato: 13.07.2023

Tentax Ultra Shine Klud

MIG-4040-B

Se testresultatet pa neeste side

Nordisk Microfiber ApS
Agerhatten 27A

5220 Odense S@

65 98 20 40
info@nordiskmicrofiber.dk

www.nordiskmicrofiber.dk




TESTRESULTAT
Tentax Ultra Shine Klud

Opsamlingsrate (%) For vask: 99,9%
Efter vask (300 vaske): 99,1%
Testbakterie Gule stafylokokker (mikroorganismer).

Findes bl.a. i kekken og pa kekkenredskaber
samt i fedevarer og mejeriprodukter.
Fordrsager: opkast, fedevareforgiftning og diarré.

Art. nr. MIG-4040-B

For aftgrring: Efter aftarring:

Bakterie
Gule stafylokokker

Bakterie
Gule stafylokokker

Udregning af kludens evne til at opsamle bakterier og mikroorganismer:

Opsamlingsrate =[(M,-M )/ M,] x 100
M, = Gennemsnit af bakteriemaengden pa testoverfladen fgr opsamlingen
(Maengden af bakterier som blev spredt ud pa overfladen)

M_= Gennemsnit af bakteriemaengden pa testoverfladen efter aftgrring.
(Meengden af bakterier pa overfladen efter aftarring)

Nordisk Microfiber ApS 6598 20 40

Agerhatten 27A info@nordiskmicrofiber.dk

5220 Odense S@ www.nordiskmicrofiber.dk



TESTMETODE
Tentax Ultra Shine Klud

Testvilkar:

Vandmaengde 1:1 af produktets veegt
Belastning 2 kg
Testoverflade Vinyl (voksbelagt)
Aftgrringslaengde 30cm
Vaskning Industri vaskemaskine, 90 °C
Alkalisk vaskemiddel
Antal vaske: 300

I Bakteriekulturoplgsning(1.0 ml)

I

: (= bakterie + neeringsstofsmedigp :

L o e e e mmmmmm o 1 . Belastning - —
Aftgrring (30cm) 2.0kg Fugtig tilstand

(tilfert vand svarende til 1:1
] Produkt <J_

af produktets veegt)
10cm*10cm

Overflade (= Vinyl)

KONKLUSION
Tentax Ultra Shine Klud har en dokumenteret opsamling af mikroorganismer pa min. 99,1%.

Testens resultat er baseret pa test med bakterier inden for gruppen mikroorganismer,

hvor vira ogsa indgdr som en del af denne gruppe pa grund af deres starrelse.

Nar microfiberprodukters evne til at opsamle mikroorganismer testes, er starrelsen pa testobjektet
afgerende, og dermed ikke hvorvidt mikroorganismen er en bakterie eller virus. Microfiber skelner ikke
mellem mikroorganismetyperne, nar de opsamler dem. Microfibers evne til at opsamle mikroorganismer
varierer fra produkt til produkt.

Der testes altid med bakterier inden for mikroorganismer, og det ger der af to arsager:

1) Bakterier udger den starste sundhedsrisiko, da de formerer og udvikler sig pa overfladen over tid.
Vira forsvinder af sig selv efter et vis antal timer.

2) Bakterier er mere sikkert at anvende, og de er mere tilgaengelige som testobjekter.

Nordisk Microfiber ApS 6598 20 40

Agerhatten 27A info@nordiskmicrofiber.dk
5220 Odense S@ www.nordiskmicrofiber.dk




TESTRAPPORT

Ultra Tentax Gentle Klud

Testtype: Bakterieopsamling (mikroorganismer)

ISO standard: 6330:2021
Rapportnr: DL-20230713-12
Udferelsesdato: 05.06.2023
Udstedelsesdato: 13.07.2023

Ultra Tentax Gentle Klud

MIU-4038-G

Se testresultatet pa neeste side

Nordisk Microfiber ApS
Agerhatten 27A

5220 Odense S@

65 98 20 40
info@nordiskmicrofiber.dk

www.nordiskmicrofiber.dk




TESTRESULTAT
Ultra Tentax Gentle Klud

Opsamlingsrate (%) For vask: 99,9%
Efter vask (300 vaske): 99,9%
Testbakterie Gule stafylokokker (mikroorganismer).

Findes bl.a. i kekken og pa kekkenredskaber
samt i fedevarer og mejeriprodukter.
Fordrsager: opkast, fedevareforgiftning og diarré.

Art. nr. MIU-4038-G

For aftgrring: Efter aftarring:

Bakterie
Gule stafylokokker

Bakterie
Gule stafylokokker

Udregning af kludens evne til at opsamle bakterier og mikroorganismer:

Opsamlingsrate =[(M,-M )/ M,] x 100
M, = Gennemsnit af bakteriemaengden pa testoverfladen fgr opsamlingen
(Maengden af bakterier som blev spredt ud pa overfladen)

M_= Gennemsnit af bakteriemaengden pa testoverfladen efter aftgrring.
(Meengden af bakterier pa overfladen efter aftarring)

Nordisk Microfiber ApS 6598 20 40

Agerhatten 27A info@nordiskmicrofiber.dk

5220 Odense S@ www.nordiskmicrofiber.dk



TESTMETODE
Ultra Tentax Gentle Klud

Testvilkar:

Vandmaengde 1:1 af produktets veegt
Belastning 2 kg
Testoverflade Vinyl (voksbelagt)
Aftgrringslaengde 30cm
Vaskning Industri vaskemaskine, 90 °C
Alkalisk vaskemiddel
Antal vaske: 300

I Bakteriekulturoplgsning(1.0 ml)

I

: (= bakterie + neeringsstofsmedigp :

L o e e e mmmmmm o 1 . Belastning - —
Aftgrring (30cm) 2.0kg Fugtig tilstand

(tilfert vand svarende til 1:1
] Produkt <J_

af produktets veegt)
10cm*10cm

Overflade (= Vinyl)

KONKLUSION
Ultra Tentax Gentle Klud har en dokumenteret opsamling af mikroorganismer pa min. 99,9%.

Testens resultat er baseret pa test med bakterier inden for gruppen mikroorganismer,

hvor vira ogsa indgdr som en del af denne gruppe pa grund af deres starrelse.

Nar microfiberprodukters evne til at opsamle mikroorganismer testes, er starrelsen pa testobjektet
afgerende, og dermed ikke hvorvidt mikroorganismen er en bakterie eller virus. Microfiber skelner ikke
mellem mikroorganismetyperne, nar de opsamler dem. Microfibers evne til at opsamle mikroorganismer
varierer fra produkt til produkt.

Der testes altid med bakterier inden for mikroorganismer, og det ger der af to arsager:

1) Bakterier udger den starste sundhedsrisiko, da de formerer og udvikler sig pa overfladen over tid.
Vira forsvinder af sig selv efter et vis antal timer.

2) Bakterier er mere sikkert at anvende, og de er mere tilgaengelige som testobjekter.

Nordisk Microfiber ApS 6598 20 40

Agerhatten 27A info@nordiskmicrofiber.dk
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TESTRAPPORT

Mikro Vision Glas Moppe

Testtype: Bakterieopsamling (mikroorganismer)

ISO standard: 6330:2021
Rapportnr: DL-20230713-7
Udferelsesdato: 05.06.2023
Udstedelsesdato: 13.07.2023

Mikro Vision Glas Moppe

P-1200-G

Se testresultatet pa naeste side
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TESTRESULTAT
Mikro Vision Glas Moppe

Opsamlingsrate (%) For vask: 99,9%
Efter vask (300 vaske): 99,8%
Testbakterie Gule stafylokokker (mikroorganismer).

Findes bl.a. i kekken og pa kekkenredskaber
samt i fedevarer og mejeriprodukter.
Fordrsager: opkast, fedevareforgiftning og diarré.

Art. nr. P-1200-G

For aftgrring: Efter aftarring:

Bakterie
Gule stafylokokker

Bakterie
Gule stafylokokker

Udregning af kludens evne til at opsamle bakterier og mikroorganismer:

Opsamlingsrate =[(M,-M )/ M,] x 100
M, = Gennemsnit af bakteriemaengden pa testoverfladen fgr opsamlingen
(Maengden af bakterier som blev spredt ud pa overfladen)

M_= Gennemsnit af bakteriemaengden pa testoverfladen efter aftgrring.
(Meengden af bakterier pa overfladen efter aftarring)

Nordisk Microfiber ApS 6598 20 40
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TESTMETODE
Mikro Vision Glas Moppe

Testvilkar:

Vandmaengde 1:1 af produktets veegt
Belastning 2 kg
Testoverflade Vinyl (voksbelagt)
Aftgrringslaengde 30cm
Vaskning Industri vaskemaskine, 90 °C
Alkalisk vaskemiddel
Antal vaske: 300

I Bakteriekulturoplgsning(1.0 ml)

I
: (= bakterie + neeringsstofsmedigp :
L o e e e mmmmmm o 1 . Belastning - —
Aftgrring (30cm) 2.0kg Fugtig tilstand

(tilfert vand svarende til 1:1
] Produkt <J_

af produktets veegt)
10cm*10cm

Overflade (= Vinyl)

KONKLUSION
Mikro Vision Glas Moppe har en dokumenteret opsamling af mikroorganismer pa min. 99,8%.

Testens resultat er baseret pa test med bakterier inden for gruppen mikroorganismer,

hvor vira ogsa indgdr som en del af denne gruppe pa grund af deres starrelse.

Nar microfiberprodukters evne til at opsamle mikroorganismer testes, er starrelsen pa testobjektet
afgerende, og dermed ikke hvorvidt mikroorganismen er en bakterie eller virus. Microfiber skelner ikke
mellem mikroorganismetyperne, nar de opsamler dem. Microfibers evne til at opsamle mikroorganismer
varierer fra produkt til produkt.

Der testes altid med bakterier inden for mikroorganismer, og det ger der af to arsager:

1) Bakterier udger den stgrste sundhedsrisiko, da de formerer og udvikler sig pa overfladen over tid.
Vira forsvinder af sig selv efter et vis antal timer.

2) Bakterier er mere sikkert at anvende, og de er mere tilgaengelige som testobjekter.
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TESTRAPPORT

Super Tentax Klud

Testtype: Bakterieopsamling (mikroorganismer)
ISO standard: 6330:2021

Rapportnr: DL-20230713-2

Udfgrelsesdato: 05.06.2023
Udstedelsesdato: 13.07.2023

Super Tentax Klud

MIS-3232-B
MIS-3232-R
MIS-3232-G
MIS-3232-GU
MIS-4040-B
MIS-4040-R
MIS-4040-G
MIS-4040-GU

Se testresultatet pa neeste side
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TESTRESULTAT
Super Tentax Klud

Opsamlingsrate (%) For vask: 99,9%
Efter vask (300 vaske): 98,2%
Testbakterie Gule stafylokokker (mikroorganismer).

Findes bl.a. i kekken og pa kekkenredskaber

samt i fedevarer og mejeriprodukter.

Fordrsager: opkast, fedevareforgiftning og diarré.
Art. nr. MIS-3232-B, MIS-3232-R, MIS-3232-G, MIS-3232-GU,
MIS-4040-B, MIS-4040-R, MIS-4040-G, MIS-4040-GU

For aftgrring: Efter aftarring:

Bakterie
Gule stafylokokker

Bakterie
Gule stafylokokker

Udregning af kludens evne til at opsamle bakterier og mikroorganismer:

Opsamlingsrate =[(M,-M )/ M,] x 100
M, = Gennemsnit af bakteriemaengden pa testoverfladen fgr opsamlingen
(Maengden af bakterier som blev spredt ud pa overfladen)

M_= Gennemsnit af bakteriemaengden pa testoverfladen efter aftgrring.
(Meengden af bakterier pa overfladen efter aftarring)
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TESTMETODE
Super Tentax Klud

Testvilkar:

Vandmaengde 1:1 af produktets veegt
Belastning 2 kg
Testoverflade Vinyl (voksbelagt)
Aftgrringslaengde 30cm
Vaskning Industri vaskemaskine, 90 °C
Alkalisk vaskemiddel
Antal vaske: 300

I Bakteriekulturoplgsning(1.0 ml)

I

: (= bakterie + neeringsstofsmedigp :

L o e e e mmmmmm o 1 . Belastning - —
Aftgrring (30cm) 2.0kg Fugtig tilstand

(tilfert vand svarende til 1:1
] Produkt <J_

af produktets veegt)
10cm*10cm

Overflade (= Vinyl)

KONKLUSION
Super Tentax Klud har en dokumenteret opsamling af mikroorganismer pa min. 98,2%.

Testens resultat er baseret pa test med bakterier inden for gruppen mikroorganismer,

hvor vira ogsa indgdr som en del af denne gruppe pa grund af deres starrelse.

Nar microfiberprodukters evne til at opsamle mikroorganismer testes, er starrelsen pa testobjektet
afgerende, og dermed ikke hvorvidt mikroorganismen er en bakterie eller virus. Microfiber skelner ikke
mellem mikroorganismetyperne, nar de opsamler dem. Microfibers evne til at opsamle mikroorganismer
varierer fra produkt til produkt.

Der testes altid med bakterier inden for mikroorganismer, og det ger der af to arsager:

1) Bakterier udger den starste sundhedsrisiko, da de formerer og udvikler sig pa overfladen over tid.
Vira forsvinder af sig selv efter et vis antal timer.

2) Bakterier er mere sikkert at anvende, og de er mere tilgaengelige som testobjekter.
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